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Kondensatory
do kompensacji mocy

biernej

Radostaw Defut

W ciagu ostatnich kilkunastu lat nastapit znaczacy postep w wielu dziedzinach elektrotech-
niki. Pojawito sie wiele nowych technologii, materiatéw, co umozliwito znaczna miniaturyza-
cje urzadzen. Daje sie zauwazyc¢ zwiekszona troske o srodowisko naturalne. Tendencije te
znajduja takze swoje odzwierciedlenie w budowie kondensatoréw przeznaczonych do kom-

pensacji mocy bierne;j.

becnie powszechnie oferowane sa

kondensatory wytwarzane w tech-

nologii MKP, bazujacej na dielek-
tryku wykonanym z folii polipropylenowej
z napylong prézniowo warstwa metalizo-
wang stanowigca oktadki kondensatora.
Warstwa metalizowana to zazwyczaj stop
aluminiowocynkowy AlZn charakteryzu-
Jjacy sie dobrymi wtasciwosciami przewo-
dzacymi, dzieki czemu udato si¢ zmniej-
szy¢ straty mocy i obnizy¢ temperature
pracujacego kondensatora. Wykonane
w tej technologii zwijki umieszcza sie
w niepalnym i nietoksycznym Srodowisku
np. zywicy, zelu lub w przypadku tech-
nologii MKK - gazie. Caty kondensator

zamkniety jest w szczelnej aluminiowe;j
obudowie o ksztatcie walca.
Wykorzystanie technologii MKP poz-
wala uzyska¢ kondensatory o bardzo nis-
kim poziomie strat w dielektryku, ponizej
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0,2 W/kvar, Oraz znaczgco wydtuzy¢ zy-
wotnosc¢ kondensatora. Czas pracy konden-
satoréw w zaleznosci od ich klasy zawiera
si¢ w przedziale od 30 do ponad 100 tys.
godzin. Wykorzystanie jako dielektryka
folii polipropylenowej pozwala na prace
w warunkach przecigzenia pradowego sie-
gajacego 1,3 pradu znamionowego. Kon-
densatory wykonane w technologii MKP
charakteryzuja sie dobrymi parametrami
technicznymi. Sg fatwe w montazu i posia-
daja niewielkie wymiary.

Samoregeneracja

Jedna z najciekawszych cech konden-
satoréw zbudowanych z wykorzystaniem
technologii MKP jest zdolnoS$¢ do samore-
generacji. W chwili, gdy w dowolnym pun-
kcie zwijki wystapi przebicie migedzyokta-
dkowe, pojawiajacy si¢ tuk elektryczny
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niszczy dielektryk wokoét miejsca przebi-
cia (rys. 2). Wysoka temperatura tuku po-
woduje odparowanie warstwy metalizowa-
nej, samoistnie separujac uszkodzony ob-
szar. Oddzielona w ten sposdb czesc zwij-
ki charakteryzuje si¢ duza opornoscia i wy-
trzymaloscia na wysokie napiecie. Poje-
dynczy proces samoregeneracji trwa zaled-
wie kilka mikrosekund i ma niewielki
wplyw na catkowita pojemnos¢ konden-
satora. Dlatego pozostaje on sprawny zarow-
no w czasie przebicia, jak tez po jego wys-
tapieniu.

Proces samoregeneracji stanowi zagro-
zenie jedynie w przypadku, gdy dochodzi
do niego w sposob lawinowy. Do najczest-
szych przyczyn inicjalizujacych lawinowy
proces samoregeneracji naleza zwarcia
mi¢dzyoktadkowe spowodowane utratg
wilasciwosci dielektrycznych folii polipro-
pylenowej (starzenie si¢ dielektryka) lub
bedace wynikiem wzrostu temperatury
pracy kondensatora wywotanego przez
warunki zewnetrzne lub poprzez zasilenie
go napi¢ciem odksztatconym.

Zabezpieczenie antywybuchowe

W celu uniknigcia skutkéw wynikaja-
cych z lawinowo zachodzacacego procesu
samoregeneracji stosuje si¢ W kondensato-
rach mocy zabezpieczenie antywybucho-
we, realizowane poprzez specjalng kon-
strukcje obudowy i odpowiednie wykona-
nie przewodow zasilajace zwijke. Wydzie-
lajace si¢ podczas samoregeneracji pary
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